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Avantajlari

TOZUMAYI ENGELLEME

Sivi ylzey sertlestirici ve beton parlatma
uygulamasiyla bosluksuz bir beton meydana getirildigi
icin tozumanin olugmasi engellenir.

LEKE DAYANIMI

Betonda yogunlastirma ve Seal Uygulamasi ile,
gbzenekli betonu bosluklar doldurulmus bir hale
getirerek su, yag vb. diger sivilarin zemine nifuz
edilmesi engellenir.

KAYMA DIRENCININ ARTMASI

Sivi ylzey sertlestirici kullanimi; mekanik kazima ve
parlatma uygulamalariyla zeminin sirtinme katsayini
arttirmis olacaktir.

LASTIK iziNi ENGELLEME

Duizguin olmayan beton zemin, lastiklerin aginmasina
sebebiyet vererek beton ylizeye yapismasina neden
olur. Beton parlatma sistemi, derzleri ve betonu
tesviyeye getirerek bu asinmayi ortadan kaldirir.

Beton Parlatma Nedir 2

Beton Parlatma; Eski yada yeni beton olmasi
gbzetiimeden, 6zel yuzey silim makinalar ve
elmas taglarla, ylzeyde herhangi bir kaplama
olusturmadan, tozumayan, kaymayan, ¢evre
dostu ve bakim maliyeti gerektirmeyen parlak
zeminler elde edilmesini saglar.

C2 Sivi Yiizey Sertlestiriciler ile Diger Zemin Kaplamalarinin Karsilastiriimasi

Ozellikler

Sertlik

Toz Yizey
Sertlestiriciler

Cok Sert Mohs
Sertlik Derecesi>7

Epoksi

Sertlik Degeri
Dusuk

C2 Sivi Yiizey
Sertlestirici

Cok Sert Mohs
Sertlik Derecesi>7

Asinma
Dayanimi

Sivi ve Leke
EVELTT )]

o Gizilmeye Kalkmaya | Cok Yiiksek Asinma ve
'é' Aginma Soyulmaya Gok | Gizilme Direnci-%500e
ayanimi Musait Kadar Dayanim Artigl
Sivilara ve Sivilara ve Sivilara ve
Lekelere Dayanimli| Lekelere Ylksek Lekelere
Degil Dayanimli Dayaniml

Neme Karsi
Duyarlihgi

Zemindeki Nemden

Zeminden Gelen Nem
Kaplamanin Kalkmasina,

Zemindeki Nemden

Uygulama

Etkilenmez Sebep Olur Etkilenmez
Beton Dékimii Beton 28 Gilnlik Eski ve Yeni Betona
Kurind Aldiginda

Zamaninda
Uygulanmalidir

Uygulanabilir Uygulama
Stresi Uzundur

Cok Kolaylikla
Uygulanabilme Ozelligi

Kiirlenme
Siresi

Tam Kiirlenme Suresi

Kiirlenme Stiresi 7

insan Trafigine 1 Saat Agir

Tozuma

Dayanim

Bakim

Temizlik

28 Gundir Ama Glndir Ama Trafige Trafde 12 Saat Sonva Aclabil
7 Gin Sonrasinda Beton Acllmadan 3 Gin faige "aa ona ?Ia i
Kullanilabilir Beklenmesi Gerekli Tam Kiirlenme 7 Gin
Biraz Tozuma Tozumaz Tozumaz
Olusur
Cok Dayanimli 10 |Kolayca Zarar Gorebilir| Diger Bittn Ur_;]nlerden
Yildan Fazla Kalkabilir 2-5 Yilda Daha Uzun Omrli
Servis Siresi | Bir Yenileme Gerektirir | 15 Yil Hizmet Siresi
Agir Trafigin Oldugu P Bakimi Gok
Yerlerde Periyodik Kiir D“ZS”" ka_”.“z"k Kolaydir Cilalama
Uygulamasi Gerekir erextrir Gerektirmez
Leke Lastik izi Yag Temizlenmesi Kolay Leke Lastk i Gibi Her
Kalintilarmin Lastik Izlerini Temizlemek | Kelininm Temizlenmesi Gok Kolayair
Temizlenmesi Gok Zordur. Zordur. Lastik zi Olugumunu %90 Azattr

gérundm kazandirr.

ESKi BETONLARIN PERFORMANSINI ARTIRIR
Gloss Lityum Uygulamasi ile betonun Gzerindeki

bozuk kisim kazinip temizlenerek zemin sertlestirilir,
darbe ve aginma dayanimini artirilir.

CEVRE DOSTU UYGULAMA

YANSIMAY| VE ORTAM AYDINLIGINI ARTIRMA

URETIMIN DURMASINA SEBEP OLMAZ

Kullanilan kimyasallar VOC deger sinirlamalari
icerisinde kalarak, projenin USGBC, LEED ve
BREEAM sertifikalarina puan kazandirir.

Ortam aydiniginin artmasi enerji maliyetlerini
disurirken zeminlere benzersiz guzellikte, estetik bir

Kullanilan malzemeler nano-teknolojik Grlinler

oldugundan kuruma vekurlenme sureleri cok kisadir.
Uygulama bittikten sonra zemin hizmete sunulabilir.




| - Tozumaz - Mat Zemin
Uygulamasi

@ Mat zemin sistemidir.
Parlaklik élcerdeki derecesi
15 olmalidir.

® Endustriyel zemin projelerinde hizi ve
ekonomikligiyle beraber minimum zemin
duzgunluk ihtiyacini karsilarken betonlara
20 yiIl boyunca tozumazlik 6zelligi kazandirr.

Kullanim Alanlari:
® Ogzellikle otopark projelerinde tercih edilir.
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2 - Yari Parlak

Zemin Uygulamasi

® Yari parlak zemin sistemidir.
Parlaklik élcerdeki derecesi
60 olmalidir.

® Orta parlaklikta uygulama bitisidir. Endustriyel
sistemde estetik memnuniyetle birlikte aginma

ve kayma direncinin yuksek olmasi eski ve yeni
zeminleri mikemmel hale getirir. :
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3 - Tam Parlak Zemin
Uygulamasi

@ Tam parlak zemin sistemidir.
Parlaklik élcerdeki derecesi
80 olmalidir.

® Prestijli projelerde kaymayan
lastik izi olusturmayan, %500 den
fazla asinma dayanimi artinlmis
ve kimyasal dayanima haiz beton
parlatma uygulamasidr.

® Kullanim Alanlari:
Uretim tesisleri, fabrikalar gida tesisleri
egitim kurumlari
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4 - Renkli Tam Parlak

Zemin Uygulamasi

® Renkli tam parlak zemin sistemidir.
Parlaklik élcerdeki derecesi
80 olmalidir.

@ Betonun Uzerinde kaplama olusturmadan
direkt betonun icerisine igleyen transparan
boya ile kaymayan, lastik izi olusturmayan
%500 den fazla asinma dayanimi
artinlmig ve kimyasal dayanima haiz beton
parlatma uygulamasidir.

® Kullanim Alanlar:
Uretim tesisleri, fabrikalar, gida tesisleri

egitim kurumlari
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Macromesh,

URUN BILGISI « MACROMESH 54

Reinforces the future

MACROMESH 54 GENEL OZELLIKLER

MAKROMESH’

MACROMESH?" 54

54, kopolimer yapida polipropilen (%99) esasli bir makro sentetik
fiber donatidir; beton karnigimina uygun dozda katildiginda, betonda donati gérevi
goérecek celik hasir ve celik fiber ihtiyacim ortadan kaldiracak birincil donati gérevi yapar.

KiIMYASAL VE FiZIKSEL OZELLIKLER

Asit & Tuz Dayanimi Yiiksek Su Emme Yok
AVANTAJLARI Alkali Dayanimi Yiiksek Ozgul Agiriik 0.91g/cm3
Saha betonlarinin uygulanma hizini Alkali Resistance Yiksek Hammadde PP/PE (%99 Polipropilen)
artirir, mikemmel bir zemin elde -
edilmesini saglayarak uygun dozajda Elektrik lletkenligi Kiglk GOrunim Burgulu Deforme Edilmis
yukleme catlaklarinin 6niine geger; Erime Sicakli§i 160 - 170°C Yiizey Kabartilmig Yiizey
Plastik evredeki rotre ve blzilme Tutugma Sicakligi +400 Koku Kokusuz
%80-1
Zzt;?klarlnl PO e 2 (D s Cekme Mukavemeti 550-750 Mpa Fiber Uzunluk 54mm
. . Termal iletkenlik Kiglk Fiber Sayisi, Adet/Kg >200.000
Kenar & Kose ¢atlamalarinin 6niine

gecer;

Segregasyonu azaltir,
agrega-cimento bitUnlGgini korur;

eBetonun butlinlGgini koruyarak
kohezyonu arttirir.

Celik alternatiflerine gore, daha
hafiftir, korozyona ugramaz, ekonomik
olarak bliylik avantaj saglar;

Yiizeyin asinma direncini arttirarak
stirdirlebilir bir zemin elde etmenizi
saglar.

Celik Hasir ile Makro Fiber Donatilarin Karsilastiriimasi

Celik Hasir

Betonu iki boyutlu (2D) olarak donatilandirir.
Catlak kontroli sinirlidir. Mikro gatlaklara etkisi azdir.

Asinma direncine etkisi yoktur.

Darbe dayanimina katkisi sinirlidir.

Asit dayanimi yoktur. Alkali dayanimi sinirhidir.
Zamanla korozyona ugrar.

Yapinin émru sinirhidir.

Durabilitesi dusuktdr.

Demir isgiligi gerektirir. iscilik sirasinda risk dogurur
ve uygulamada zaman kaybina yol agar.

KK KKK KK

Segregasyona etkisi yoktur.

Yapisal Fiber Donati

Betonu ug boyutlu (3D) olarak donatilandirir.

Kenar — kdse gatlamalari dahil betonda olusabilecek
catlaklari minimize eder.

Catlak kontrol(i ylksektir.

Beton karigimini bir arada tutarak ylzey aginma direncini
yukseltir.

Betonun darbelere kargi dayanimini mikemmel derecede
artirir.

Alkali ve asit dayanimi ¢ok yuksektir. Yapisi geregi
(Polipropilen) korozyona ugramaz.

Betonun durabilitesini artirir.

iscilik gerektirmez. Uygulama hizinda %50’ye varan
artis saglarken zamandan tasarruf etmenizi saglar.

BI BIRI B B BB BIE

Segregasyonu azaltir. Beton bilesimini bir arada tutar.




NSF International

RECOGNIZES

Crete Colors International
Chandler, AZ HC Preann D AT 74
) U.S.Green Building G

AS COMPLYING WITH THE NSF REGISTRATION GUIDELINES FOR PROPRIETARY
SUBSTANCES AND NONFOOD COMPOUNDS. PRODUCTS APPEARING IN THE

NSI OFFICIAL LISTING ARE Auum;ﬁﬁ( TO BEAR THE NSF RUGLSTRATION Crete Colors International LLC
MEMBER SINCE 2009

HEALTHY, AND 5 IER! ENVIRONMENT THAT LM VES THE QUALLTY OF LIFE.

REFARANSLARIMIZ
q SUNPET AMBALAJ - GAZIANTEP

MERINOS HALI - GAZIANTEP

BAREM AMBALAJ - GAZIANTEP
TIRYAKi AGRO - GAZIANTEP

. e Sanird BiRiZ AMBALAJ - GAZIANTEP

Diameter 0.48 mm > Diameter >0.30 mm CE

Polymer Type 100“/1;':/irgm Copolymer Polypropylene mixed with 1S0 9001:2008 KADOOG LU / B iZC E YAG = GAZiANTE P

MACROMESH® 54

9. Declared Performance:

Polyethylene ASTM C-1116
shap_e twisted bundles, deformed TS EN 14899:2 2006 a A
Soaar gy oty 522550 PHARMEDICA ECZA DEPOSU'- GAZIANTEP
Intended Use Structural uses in concrete, mortar and grout
Classif i Class I

FARABI ECZA DEPOSU - GAZIANTEP
SASA POLYESTER!- ADANA
R SRR TA———— HALK HIJYEN - ADANA
e A ———— PINTEKS TEKSTIL - SANLIURFA
ANT YAPI - [STANBUL
COMBAS PLASTIK - TEKIRDAG
BALANS - ISTANBUL

Signed for and behalf of the manufacturer by:

Cortegaga, PORTUGAL
May 2017
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